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CFK in der Großserie
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(Foto: Airbus)



CFK als Zukunftswerkstoff
Temperaturbeständiges CFK

CFK-Optimierung
Thermische Barriereschichten
Oxidationsbeständige 
PVD IR-Reflexionsschichten
Thermische Eigenschaften und 
Temperaturbeständigkeit

Flexibler, adaptiver Fertigungsprozess
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Spritzschicht Haftvermittler



10.06.2015Stakeholder-Dialog Kritische Rohstoffe und Innovative Materialien

5

SpritzschichtHaftvermittler



CFK-Optimierung

UD Abrissgewebe NanotubesSt. 2x2 Twill

Zr-Y Oberfl.Metallgitter

H6K B132Airpreg SMC

Zr-Y Oberfl. Zr-Y durchg.
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Plasma-Spritzschicht

10.06.2015Stakeholder-Dialog Kritische Rohstoffe und Innovative Materialien

7



1

Haftvermittler

Spritzschicht
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Haftvermittler/Spritzschicht
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Temperaturleitfähigkeiten Spritzschichten 
auf Cu-Scheiben10
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30‘ @ 200°C + H2O
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30‘ @ 200°C+H2O
keine Ablösung 
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BVT 33 



7 h @ 350°C 13

BVT32
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PVD-Schichten – Magnetron-Kathodenzerstäubung
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OTTI-Seminar Kathodenzerstäbung 2015



Reflexion PVD-Schichten aus Ellipsometrie
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Fertigungsprozess
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